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Replntadow
Piezas Nuevas

Area de Preparacion

Las Mejores

PASO 1: , .
Practicas

Realice la prueba de solvente al primario E-coat. Si es in-
soluble proceda al paso 2. Si el E-coat es soluble, re-
muévalo y siga el procedimiento “Repintado de piezas”.

PASO 2:

Limpie cuidadosamente la pieza con el solvente
limpiador 332300.

PASO 3:

Remueva las imperfecciones del primario E-coat,
usando una lijadora roto orbital con lija grado P600
con interrespaldo.

PASO 4:

Limpie de nuevo la pieza completa con solvente
limpiador 332300.

PASO 5:

Los pequeios rayones en el primario E-coat pueden
tratarse con sellador P30. Los rayones grandes deben
ser tratados con el primario Primer Fill.
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Repintado, ~
Piezas Nuevas

Area de Aplicacion

Las Mejores

PASO 6: , .
Practicas

Aplique una mano humeda de Sellador P30. Permita
orear hasta que el producto se encuentre seco al tacto.

PASO 7:
Aplique base color SHERBASE © hasta lograr el cubriente.

PASO 8:

Permita el oreo de la base color SHERBASE ® entre 15y
20 minutos, antes de aplicar transparente.

PASO 9:

Recubra la base color SHERBASE © con los transparentes
RTS-6010, RTS-6020, RTS-645 segun sus necesidades.
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